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Celicna vruce pocincana konzola za prelaz DV-KB, tip KO-KGl-24 DC05-00000

1. Slika hr.l. Nacin nanosenja opterecenja na uzorak i mjerenja deformacija u toku nanosenja opterecenja

2. Rezultati ispitivanja
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